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C. GambarProses Persiapan Celup Panas Aluminium:

Gambarl. Proses polishingsebelumceluppanas Al dengankekasaran 500-1200

Gambar 2. Persiapan pickling, fluksing sebelum celup panas Al

Gambar 3. Proses penimbanganlarutankimia



Gambar 4. Proses pembersihan gram/kotoranpadabajakarbon

Gambar 6. Proses pengeringanspesimensetelahdicelupkankedalamfluks
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Gambar?7. Spesimensiap di celup

Gambar8. Proses celuppanas
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Gambar 9. Spesimensetelahceluppanasdansiap d



