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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Sintesis adsorben HAS-magnetit telah berhasil dilakukan yang ditunjukkan

dengan karakterisasi  menggunakan spektrofotometer IR.  Adanya pita serapan

3000-2900 cm-1 menunjukkan bahwa telah terjadi immobilisasi biomassa alga

Nannochloropsis sp pada silika dalam HAS dan HAS-magnetit.

2. Laju adsorpsi ion Zn(II) dan Ni(II) oleh biomassa alga Nannochloropsis sp,

HAS, dan HAS-magnetit cenderung mengikuti pseudo orde dua.

3. Isoterm adsorpsi ion Zn(II) dan Ni(II) oleh biomassa alga Nannochloropsis sp

dan HAS cenderung mengikuti model isoterm Langmuir sedangkan pada HAS-

magnetit cenderung mengikuti model isoterm Freundlich.

4. Hasil modifikasi pelapisan silika-magnetit terhadap biomassa alga

Nannochloropsis sp dalam HAS-magnetit menunjukkan bahwa kapasitas

adsorpsi terhadap ion Ni(II) lebih besar dibandingkan pada ion Zn(II).
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B. Saran

Pada penelitian lebih lanjut disarankan:

1. Variasi konsentrasi ion Zn(II) dan Ni(II) terhadap HAS-magnetit ditambahkan

karena pada plot jumlah ion logam yang teradsorpsi oleh HAS-mganetit belum

diperoleh batas optimumnya.

2. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap adsorpsi ion Zn(II) dan Ni(II)

oleh biomassa alga Nannochloropsis sp, HAS, dan HAS-magnetit

menggunakan metode kontinyu sehingga dapat diaplikasikan ke skala yang

lebih besar di lingkungan.


