V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai fraksi volume BPSCCO-2223 pada kadar Ca 1,95 (65,55%); Ca 2,00 (70,51%);
Ca 2,05 (84,03%); dan Ca 2,10 (86,09%). Nilai impuritas BPSCCO-2223 pada kadar
Ca 1,95 (34,55%); Ca 2,00 (29,49%): Ca 2,05 (15,97%); dan Ca 2,10 (13,91%). Nilai
derajat orientasi BPSCCO-2223 pada kadar Ca 1,95 (41,33%); Ca, 2,00 (49,22%);
Ca 2,05 (47,93%); dan Ca 2,10 (55,48%).

2. Kadar Ca yang relatif baik dari semua sampel diperoleh pada sampel
BPSCCO-2223/Ca:2,10, hal ini ditunjukkan dengan fraksi volume tinggi
sebesar 86,09%, derajat orientasi tinggi sebesar 55,48% dan impuritas rendah

sebesar 13,91%.

B. Saran

Untuk meningkatkan fraksi volume BPSCCO-2223 perlu dilakukan penelitian
lanjutan dengan cara memvariasikan kadar Ca dalam jumlah yang lebih tinggi
hingga diperoleh informasi mengenai nilai kadar Ca yang paling optimum. Selain
itu, untuk meningkatkan kualitas kristalnya perlu dilakukan penelitian lanjutan

dengan pelelehan KCl atau flux lainnya.



