
Pekerjaan : Tugas Akhir Date Test    :   Maret 2013

Lokasi       : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan Test By        :   Noor Syarifah Hasan

Judul         :  PENGARUH WAKTU PEMERAMAN TERHADAP Checked by  : Andius Dasa Putra, S.T., M.T.

                      KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN   Ir. Setyanto, M.T.

                      MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH LEMPUNG DAN        

                      SEMEN SERTA PASIR  UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel         :  Tanah Asli

1 Nomor Cawan 1 2 3

2 Berat Cawan + Tanah Basah (gram) 148.06 143.79 143.32

3 Berat Cawan (gram) 37.70 37.70 37.70

4 Berat Tanah Basah (gram) 110.36 106.09 105.62

5 Volume Tabung (gram) 59.73 59.73 59.73

6 Kadar Air (ω) (%) 25.32 25.32 25.32

7 Berat Volume Tanah Kering (cc) 1.47 1.42 1.41

8 Berat Volume Tanah Kering (Rt2) (cc)

9 Berat Volume Tanah (cc) 1.85 1.78 1.77

10 Berat Volume Tanah (Rerata) (cc) 1.80
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