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CAMPURAN MATERIAL TANAH LEMPUNG DAN SEMEN Sampel : Tanah Campuran 6%
SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN sebelum dibakar pemeraman 28 hari
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 36.29 35.95
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 40.92 40.07
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 88.15 87.84
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.45 85.32
5 A=W2-W1 (gram) 4.63 412
6 B=W4-W1 (gram) 49.16 49.37
7 C=W3-W2 (gram) 47.23 47.77
8 Berat Jenis A/ (B-C) 2.399 2.575
9 Berat Jenis Rata-rata 2.487

Sampel : Tanah Campuran 6%
sesudah dibakar pemeraman 28 hari
No. Sample A B

1 Berat Picnometer (W1) (gram) 35.95 36.29
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 39.08 40.89
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 87.17 88.35
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.45 85.32
5 A=W2-W1 (gram) 3.13 4.60
6 B=W4-W1 (gram) 49.50 49.03
7 C=W3-W2 (gram) 48.09 47.46
8 Berat Jenis A/ (B-C) 2.220 2.930
9 Berat Jenis Rata-rata 2.575
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