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  LEMPUNG DAN SEMEN SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN

Sampel : Tanah Asli

Sampel Tanah Asli

Koreksi Minikus Hidrometer (m) = 0.001

Berat Jenis (Gs) = 2.433

Koreksi Hidrometer (a) = 1.07

Berat Tanah Kering yang Diuji = 50

Waktu (T) Temp. (t) Kedalaman (L)

(menit) (˚ C) (cm)

2 28 11.3 0.01327

5 28 12.1 0.01327

15 28 12.9 0.01327

30 28 13.4 0.01327

60 28 14.2 0.01327

250 28 14.7 0.01327

1440 28 15.5 0.01327 6.79
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D = {K√(L/T)}

Koreksi Pembacaan

R = R1 - R2

Pembacaan dalam 

cairan (R2)
KJam

Pembacaan Hidrometer

(R1)

Koreksi Pembacaan m

R' = R1 + m


