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KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN Ir. Setyanto, M.T.
MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH LEMPUNG DAN
SEMEN SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel : Tanah Asli
BERAT JENIS
No. Sample A B
1 |Berat Picnometer (W1) (gram) 35.79 35.62
2 |Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 51.78 49.46
3 |Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 94.60 93.34
4 |Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 85.24 85.14
5 [A=W2-W1 (gram) 15.99 13.84
6 |[B=W4-W1 (gram) 49.45 49.52
7 |C=W3-W2 (gram) 42.82 43.88
8 |Berat Jenis A/ (B-C) 2412 2.454
9 |Berat Jenis Rata-rata 2.433
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