
Pekerjaan : Tugas Akhir Date Test    :   April 2013

Lokasi       : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan Test By        :   Noor Syaifah Hasan
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           KEKUATAN PAVING BLOCK  PASCA PEMBAKARAN   Ir. Setyanto, M.T.

                        MENGGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH

           LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel         :  Paving Block

no sampel 1 sampel 2 sampel 3

1 2013 1962 2074

2 1842 1838 1920

3 9.28 6.75 8.02

4

pengujian daya serap air pada paving block (6% semen + 5% pasir + 89% tanah lempung)

keterangan
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