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MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH LEMPUNG DAN
SEMEN SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel : Tanah Asli
KADAR AIR
Sample
No. Depth Tabung
1 [Nomor cawan A B C
2 |Berat cawan Wc (g1) 9.36 9.70 9.33
3 |Berat cawan + Tanah Basah Wds (g1) 34.04 30.23 37.94
4 |Berat cawan + Tanah Kering Wcs (g1) 28.83 25.94 31.90
5 |Berat Air Ww=Wcs-Wds (g1) 521 429 6.04
6 |Berat Tanah Kering Ws=Wds-Wc (g1) 19.47 16.24 22.57
7 |Kadar Air (o) (%) 26.76 26.42 26.76
8 |Kadar Air Rerata (%) 26.65
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