pengujian daya serap air pada paving block (10% semen + 5% pasir + 85% tanah lempung)
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KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN Ir. Setyanto, M.T.
MENGGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH
LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel : Paving Block
no keterangan sampel 1 sampel 2 sampel 3
1|berat basah (mb) gr 1967 1943 1900
2|berat kering (mk) gr 1841 1798 1757
3|daya serap air (%) 6.84 8.06 8.14
4 rata-rata 7.68
: mb - mk
Kadar Air (w) = — x100%




