DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1. Particulate COMPOSITE .........ceeeiieiiieiiieie e 9
Gambar 2. Continuous fiber COMPOSITE. .........cccveiriiiiiiieiieee e 10
Gambar 3. Woven fiber COMPOSITE. ........cocviiiiiiiiiiiiciee e 11
Gambar 4. Discontinuous fiber COMpPOSIte..........ccoovveiiiiiiiiiii e, 11
Gambar 5. Hybrid fiber COMPOSITE ........oovviiiiiiiiiie e 12
Gambar 6. MiKrostruktur 1amina............cccceviiiiiiii e 12
Gambar 7. Structural composite sandwich panel ............c.cccoooiviienicninns 13
Gambar 8. Klasifikasi komposit berdasarkan matriks............ccccecveeineenns 14
Gambar 9. Aplikasi material gesek kampas rem ..........cccoooeeveeniienncninnns 23
Gambar 10. Macam-macam MIXING ........ccceerueeruearrenneenreeieesieeseeseeens 29
Gambar 11. Proses kompaksi Serbuk...........coccvevviiiiiiiiiiiiiiic e 30
Gambar 12. Alat Uji KEKEraSan ..........ccccceeiviiiieiiiiiie e 34
Gambar 13. Bentuk indentor rockwell..............cooooiiiiin, 34
Gambar 14. Bentuk indentor brinell ... 35
Gambar 15. Bentuk indentor VICKErS. ...........ccceiiiiiiiiiieiicciie e 37
Gambar 16. Bentuk indentor KNOOP...........cooveiiiiiiiiiieiiccee e 37

Gambar 17. Serbuk phenolic resin.........ccccovviiiiie s 39



Gambar 18.

Gambar 19.

Gambar 20.

Gambar 21.

Gambar 22.

Gambar 23.

Gambar 24.

Gambar 25.

Gambar 26.

Gambar 27.

Gambar 28.

Gambar 29.

Gambar 30.

Gambar 31.

Gambar 32.

Gambar 33.

Gambar 34.

Gambar 35.

Gambar 36.

Gambar 37.

Serbuk fly ash (abu terbang batu bara) ............ccccevvieeiiiinnnnne
Serbuk barium sulfat (BaS04) .........ccoeveveiiieeiiieeiiee e
Serbuk grafit. .........coooiiiie
Serbuk NBR (Nitrile Butadiene Rubber)..........ccccocoeeiriernnne.
Serbuk DEST (F).....vveeiiiieeiii et
HArdNES tESTEN. ..ot
THhermo CONtrol. .......ccoooiiiii e
CeEAKAN ...
IVHEXEE e
Timbangan digital. ..o
FUMACE. ...
Dongkrak NidroliK.............cccoeiiiiiii e
Digital MIKroSKOP. ......ooiviiiiieiiieiie e
Cetakan spesimen KOmpOSit..........ccccccvveeiieeeiiiie e,
lustrasi pengujian kekerasan rockwell..............cc.cccovveennen.
Diagram alir penelitian. ..........cccccoeovieeiiiie i,
Grafik hasil rata-rata pengujian kekerasan

pada permukaan atas. ...........ccceeevvveeeiiieee i
Grafik hasil rata-rata pengujian kekerasan

pada permukaan bawah. ............ccccciiiii
Hasil foto makro komposit fly ash 5%

dengan nilai kekerasan terendah. ............ccccccooiiiiiiiiiiiinnens
Hasil foto makro komposit fly ash 5%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .........ccccoveveeiieniiie s

41

41

42

43

44

47

55

59

61

64

65

XV



Gambar 38.

Gambar 39.

Gambar 40.

Gambar 41.

Gambar 42.

Gambar 43.

Gambar 44.

Gambar 45.

Gambar 46.

Gambar 47.

Gambar 48.

Gambar 49.

Gambar 50.

Gambar 51.

Hasil foto makro komposit fly ash 10%

dengan nilai kekerasan terendah. ............ccococeeiiiiiiiii s 66
Hasil foto makro komposit fly ash 10%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .........cccooovevveeiiveeneeniieenn. 67
Hasil foto makro komposit fly ash 15%

dengan nilai kekerasan terendah. ............ccococeiiiiiiiie s 68
Hasil foto makro komposit fly ash 15%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .........cccooeveviveiieeeneeniieenn. 69
Hasil foto makro komposit fly ash 5%

dengan nilai kekerasan terendah. ...........cccccoovieiiiniiiinenn. 70
Hasil foto makro komposit fly ash 5%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .........cccoeeveviveiieeeneesiieene. 71
Hasil foto makro komposit fly ash 10%

dengan nilai kekerasan terendah. ..............ccccoiiiiiic i, 72
Hasil foto makro komposit fly ash 10%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .........cccccoevvveiiieeiiiee e, 73
Hasil foto makro komposit fly ash 15%

dengan nilai kekerasan terendah. ...............ccccooiiiiiiiiins 74

Hasil foto makro komposit fly ash 15%

dengan nilai kekerasan tertinggi. .......cccooevvveeeiiiiieee i 75
Hasil foto makro partikel serbuk phenolic.................ccceees 76
Hasil foto makro partikel serbuk fly ash............cccccccooeiis 76
Hasil foto makro partikel serbuk NBR. ...........cccoovveiiiiinnens 77
Hasil foto makro partikel serbuk grafit...........c.ccceiiiininnnns 77

XVi



Gambar 52. Hasil foto makro partikel serbuk BaSO4. ...........cccccceevvinnnnns 77

Gambar 53. Hasil foto makro partikel serbuk besi. ...........cccooeviieniininn, 78

XVii



