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Abu Sekam Padi Untuk Jalan Lingkungan Sampel : Tanah Asli

No Sampel Tanah Tabung
" |Kedalaman
1 Nomor Cawan 1 2 3
2 [Berat Cawan + Tanah Basah (gram) 148.06 143.79 143.32
3 [BeratCawan (gram) 37.70 37.70 37.70
4 |Berat Tanah Basah (gram) 110.36 106.09 105.62
5  |Volume Tabung (gram) 59.73 59.73 59.73
6  |Kadar Air (w) (%) 2532 25.32 2532
7  |Berat Volume Tanah Kering (cc) 147 142 141
8  |Berat Volume Tanah Kering (R, (cc) 143
9  [Berat Volume Tanah (cc) 1.85 178 177
10  |Berat Volume Tanah (Rerata) (cc) 1.80
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