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Abu Sekam Padi Untuk Jalan Lingkungan Sampel : Tanah Campuran
setelah dibakar 8%
No. Sample A B
1 |Berat Picnometer (W1) (gram) 56.36 56.36
2 |Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 70.94 70.44
3 |Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 164.00 163.71
4 |Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 155.00 155.00
5 |JA=W2-W1 (gram) 14.58 14.08
6 |[B=W4-W1 (gram) 98.64 98.64
7 |C=W3-W2 (gram) 93.06 93.27
8 |Berat Jenis A/ (B-C) 2.613 2.622
9 |Berat Jenis Rata-rata 2.617
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