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Abu Sekam PadiUntuk Jalan Lingkungan Sampel : Tanah Campuran
setelah dibakar 6%
@@ BERAT]ENS 0~ @ @000 |
No. Sample A B
1 Berat Picnometer (W1) (gram) 45.64 45.64
2 Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 61.65 58.23
3 Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 155.45 151.90
4 Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 145.00 145.00
5 A=W2-W1 (gram) 16.01 12.59
6 B=W4-W1 (gram) 99.36 99.36
7 C=W3-W2 (gram) 93.80 93.67
8 Berat Jenis A/ (B-C) 2.879 2.213
9 Berat Jenis Rata-rata 2.546
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