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Menggunakan Campuran Tanah Lempung, Semen Ir. Hadi Ali, M.T.
dan Abu Sekam Padi Untuk Jalan Lingkungan Sampel : Paving block
no berat Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cmz2) Kuat Tekan (kg/cm2)
1 1625 60 200 30.58
2 1731 65 200 33.13
3 1797 75 200 38.23
33.98
no berat Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cmz2) Kuat Tekan (kg/cm2)
1 1684 60 200 30.58
2 1718 70 200 35.68
3 1695 85 200 43.32
36.53
Sampel Berat (gram) Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cm2) Kuat Tekan (kg/cm?2)
1 1654 115 200 58.61
2 1784 110 200 56.07
3 1674 120 200 61.16

58.61




