
Pekerjaan : Tugas Akhir Date Test    :   April 2013

Lokasi       : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan Test By        :   Emmi Desniati

Judul         : STUDI KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA Checked by  :   Ir. Setyanto, M.T.

                      PEMBAKARAN MENGGUNAKAN CAMPURAN      Ir. Hadi Ali, M.T.

                      TANAH LEMPUNG, SEMEN, DAN ABU SEKAM PADI

                      UNTUK JALAN LINGKUNGAN Sampel         :  Paving Block

GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR

6% 8% 10%

sebelum dibakar 18.69 23.79 28.88

setelah dibakar 33.98 36.53 58.61

Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen
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Kadar semen + abu sekam padi 

kuat tekan sebelum dibakar
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