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Abu Sekam Padi Untuk Jalan Lingkungan Sampel : Tanah Campuran
No. Sample A B
1 |Berat Picnometer (W1) (gram) 45.64 45.64
2 |Berat Picnometer + Tanah Kering (W2) (gram) 61.09 57.43
3 |Berat Picnometer + Tanah Kering + Air (W3) (gram) 153.64 151.39
4 |Berat Picnometer + Air (W4) (gram) 144.40 144.40
5 [A=W2-W1 (gram) 15.45 11.79
6 |IB=W4-W1 (gram) 98.76 98.76
7 [C=W3-W2 (gram) 92.55 93.96
8 |[Berat Jenis A/ (B-C) 2.488 2.456
9 |Berat Jenis Rata-rata 2472

(W2 —W1)

Cs = Wa_WD)_W3_W2)



