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Judul . Studi Kekuatan Paving Block Pasca Pembakaran Checked by . Ir. Setyanto, M.T.
Menggunakan Campuran Tanah Lempung, Semen Ir. Hadi Ali, M.T.
dan Abu Sekam Padi Untuk Jalan Lingkungan Sampel . paving block

no berat Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cm2) Kuat Tekan (kg/cm?2)
1 1521 35 200 17.84
2 1471 30 200 15.29
3 1561 45 200 22.94
18.69
no berat Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cm2) Kuat Tekan (kg/cm?2)
1 1552 40 200 20.39
2 1455 55 200 28.03
3 1534 45 200 22.94
23.79
Sampel Berat (gram) Kuat tekan Terbaca (KN) Luas permukaan (cm?2) Kuat Tekan (kg/cm?2)
1 1482 50 200 25.48
2 1493 65 200 33.13
3 1475 55 200 28.03

28.88




