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PEMBUATAN BENDA UJI PERKERASAN SEMI LENTUR
- Pembuatan Mortar Semen (fas: 45%, 50%, 55%) =3 x 3 =9 buah
- Uji Kuat Tekan Mortar Semen
- Grouting Aspal Porus Dengan Mortar Semen
- Properties Perkerasan Semi Lentur

PENGUJIAN PERKERASAN SEMI LENTUR
- Uji Tekan
- Uji Tarik Belah
- Uji Stabilitas Marshall Dengan Variasi Suhu
Pengujian 60°C; 70°C & 80°C.
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Gambar 4. Diagram alir penelitian

3.4 Penelitian Pendahuluan

Sehubungan dengan kandungan mineral filler alam pada Asbuton, maka perlu
dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui koreksi mineral agregat dan
pengaruhnya terhadap penyimpangan gradasi. Pada penelitian ini dicoba

persentase Asbuton sebesar 15%, 20%, 25% dan 30%.

Hasil penelitian pendahuluan tersebut dipakai untuk menetapkan prosentase aspal

modifikasi Asbuton yang akan dipakai pada penelitian selanjutnya. Disamping itu



