
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kecepatan putar (rpm) berpengaruh terhadap, ukuran partikel, derajat 

kehalusan (FM), dan rendemen butiran.  Tetapi kecepatan putar (rpm) 

tidak berpengaruh terhadap kadar air, kerapatan curah dan warna. 

2. Kecepatan putar optimal secara teoritis yang didapat yaitu 964 rpm dengan 

persentase rendemen butiran sebesar 29,07%, sedangkan rendemen butiran 

aktual pada 900 rpm lebih tinggi yaitu sebesar 45,32%.  Perhitungan 

statistik menghasilkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,267.  Hal 

ini membuktikan bahwa model regresi untuk rendemen butiran yang 

didapat tidak tepat untuk menduga nilai kecepatan putar.   

 

 

5.2 Saran 

 

 

Pada penelitian ini rendemen yang diharapkan (butiran yang berukuran 0,8 – 1,2 

mm) yang dihasilkan masih rendah sehingga perlu dilakukan penelitian dengan 

menggunakan rentang kecepatan putar (rpm) 800 – 1000 dengan interval lebih 

kecil dari 100 untuk melihat distribusi butiran yang dihasilkan.  Sehingga didapat 

kecepatan putar (rpm) optimal yang lebih akurat.   


