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HASIL PEMERIKSAAN GRADASI ABU DASAR BATUBARA (BOTTOM ASH)

Asal bottom ash : PLTU Tarahan

Diameter Berat tertahan Tertahan Kumulatif tertahan Lolos
saringan (gram) (%) (%) (%)
4,75 11 1,15 1,15 98,85
2,36 20 2,10 3,25 96,75
1,18 25 2,62 5,87 94,13
0,6 ol 5,35 11,22 88,78
0,3 402 42,14 53,35 46,65
0,15 383 40,15 93,50 6,50
Pan 62 6,50 100 0
Jumlah 954 268,34
268,34—-100
Modulus Kehalusan (FM) = —————
100
= 1,68
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