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HASIL PEMERIKSAAN KADAR AIR AGREGAT HALUS (PASIR) DAN 

ABU DASAR BATU BARA (BOTTOM ASH) 

 

 

Asal pasir  : Sungai Way Seputih Gunung Sugih Lampung Tengah 

Berat pasir sebelum dioven (Ws) = 1000 gr 

Berat pasir setelah dioven (Wd) = 992 gr 

Kadar Air (W) = 
Ws−Wd

Wd
 x 100 %  

 = 
1000−992

992
x 100 % 

 = 0,8 % 

 

 

Asal Bottom Ash  : PLTU Tarahan 

Berat Bottom Ash sebelum dioven (Ws) = 1000 gr 

Berat Bottom Ash setelah dioven (Wd) = 994 gr 

Kadar Air (W) = 
Ws−Wd

Wd
 x 100 %  

 = 
1000−994

994
x 100 % 

 = 0,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


