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HASIL PEMERIKSAAN KADAR LUMPUR ABU DASAR BATU BARA 

(BOTTOM ASH) 

1. Kadar Lumpur 

a. Benda Uji 1 : 

Berat Bottom Ash (Wd1) = 500gr 

Berat Bottom Ash (Wd2) = 484 gr 

Kadar Lumpur = 
Wd1−Wd2

Wd1
x 100 % 

 = 
500−484

500
x 100 % 

 = 3,2 % 

 

b. Benda Uji 2 : 

Berat Bottom Ash (Wd1) = 500gr 

Berat Bottom Ash (Wd2) = 485 gr 

Kadar Lumpur = 
Wd1−Wd2

Wd1
x 100 % 

 = 
500−485

500
x 100 % 

 = 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


