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HASIL PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN  

AGREGAT HALUS (PASIR) 

 

Asal pasir  : Daerah Gunung Sugih 

 

Berat pasir dalam kondisi SSD (B) = 500 gr 

Berat picnometer + air + pasir (C) =  993 gr 

Berat picnometer + air (D)  = 684 gr 

Berat pasir kering (E)   = 494 gr 

 

1. BJ SSD  =   
B

B+D−C
 

 = 
500

500+684−993
 

 =  2,62 

2. BJ Kering  = 
E

B+D−C
 

 = 
494

500+684−993
 

 =  2,59 

3. BJ Semu = 
E

E+D−C
 

 = 
494

494+684−993
 

 =  2,67 

4. Penyerapan = 
B−E

B
x 100 % 

 = 
500− 494

500
x 100 % 

 =  1,2% 


