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HASIL PEMERIKSAAN GRADASI AGREGAT HALUS (PASIR) 

 

Asal pasir  : Daerah Gunung Sugih 

 

Diameter 

saringan 

Berat tertahan 

(gram) 

Tertahan 

(%) 

Kumulatif tertahan 

(%) 

Lolos 

(%) 

4,75 11 1,13 1,13 98,87 

2,36 70 7,16 8,29 91,71 

1,18 186 19,04 27,33 72,67 

0,6 306 31,32 58,65 41,35 

0,3 303 31,01 89,66 10,34 

0,15 80 8,19 97,85 2,15 

Pan 21 2,15 100 0 

Jumlah 977  382,91  

 

Modulus Kehalusan (FM)  =   
382,91−100

100
    

 =   2,83 (Memenuhi standar ASTM C-33) 
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