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HASIL PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN
ABU DASAR BATU BARA (BOTTOM ASH)

Asal bottom ash : PLTU Tarahan

Berat pasir dalam kondisi SSD (B) = 500 gr
Berat picnometer + air + pasir (C) = 991 gr
Berat picnometer + air (D) = 685 gr
Berat pasir kering (E) = 483 gr
B
5. BJSSD =
B+D-C
_ 500
~ 500+685-991
= 2,58
. E
6. BJKering =
B+D—C
_ 483
~ 500+685-991
= 2,49
E
7. BJSemu =
E+D—-C
_ 483
~ 483+685-991
= 2,73
B—E
8. Penyerapan = X 100 %
500—483
= ——x 100 %
500

= 34%



