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HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN  

BATA BETON BERLUBANG UMUR 56 HARI 

 

Kode p l t g P K Tingkat 

Benda Uji (cm) (cm) (cm) (kg) (KN) (kg/cm²) Mutu 

BB0BA561 40,10 19,90 10,00 11,00 110,00 27,99 IV 

BB0BA562 40,00 19,50 10,00 11,20 100,00 25,51 IV 

BB0BA563 40,50 20,00 10,00 11,20 100,00 25,20 IV 

BB0BA564 40,30 19,90 10,00 11,60 115,00 29,12 IV 

BB5BA561 40,30 19,50 9,90 11,20 130,00 33,25 III 

BB5BA562 40,20 19,90 10,00 11,20 130,00 33,00 III 

BB5BA563 40,20 19,90 9,90 11,35 135,00 34,61 III 

BB5BA564 40,30 19,80 10,00 11,25 125,00 31,65 III 

BB10BA561 40,20 19,80 9,90 11,40 130,00 33,33 III 

BB10BA562 40,20 19,60 9,90 11,30 125,00 32,05 III 

BB10BA563 40,50 19,50 9,90 10,85 120,00 30,54 III 

BB10BA564 40,10 19,70 9,90 10,75 120,00 30,84 III 

BB15BA561 40,30 19,70 9,90 11,10 160,00 40,92 III 

BB15BA562 40,30 19,70 9,80 10,80 160,00 41,34 III 

BB15BA563 40,10 19,70 9,80 10,90 155,00 40,25 III 

BB15BA564 40,20 19,70 9,90 11,30 170,00 43,59 III 

BB20BA561 40,40 19,80 10,00 11,15 140,00 35,36 III 

BB20BA562 40,40 19,60 9,90 11,20 150,00 38,27 III 

BB20BA563 40,20 19,90 9,90 10,65 145,00 37,18 III 

BB20BA564 40,30 19,90 9,90 11,10 135,00 34,53 III 

BB25BA561 40,30 19,70 9,90 11,55 185,00 47,32 II 

BB25BA562 40,50 19,70 10,00 11,55 190,00 47,87 II 

BB25BA563 40,20 19,80 10,00 11,60 190,00 48,23 II 

BB25BA564 40,50 19,90 9,90 11,75 200,00 50,90 II 

BB30BA561 40,10 19,70 9,90 10,95 170,00 43,70 III 

BB30BA562 40,10 19,70 9,90 11,00 175,00 44,98 III 

BB30BA563 40,10 19,70 9,80 11,20 185,00 48,04 II 

BB30BA564 40,20 19,70 9,80 11,00 170,00 44,03 III 

 

 

 

 


