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HASIL PEMERIKSAAN KADAR LUMPUR DAN KADAR ORGANIK
AGREGAT HALUS (PASIR)

1. Kadar Lumpur

a. Benda Uji 1:
Berat pasir (Wd1) = 500gr
Berat pasir (Wd2) = 495¢r
Wd1-Wd 2
Kadar Lumpur = ————x100%
wd1
500—-495
= ——x100%
500
= 10%
b. Benda Uji 2 :
Berat pasir (Wd1) = 500gr
Berat pasir (Wd2) = 493 ¢gr
Wd1-Wd 2
Kadar Lumpur = —x100%
wd1
500—493
= —x100%
500
= 14%

2. Pemeriksaan kadar organik
Pemeriksaan kandungan zat organik memberikan hasil warna tampak lebih muda
daripada warna standar. Menurut Sll. 0052-80 hasil pemeriksaan kadar organik,
warna tidak boleh lebih tua dari warna standar.

Kesimpulan: Agregat tersebut memenuhi syarat untuk bahan penyusun beton.



