
  

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A . Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap kekuatan impact 

komposit poliyester berpenguat serat rami, kesimpulan yang didapat 

adalah sebagai berikut: 

1. Spesimen hasil pengujian impact pada tiap variasi mengalami patah 

total atau totally cracking dengan penampang patahan berserabut yang 

menandakan adanya fiber pull-out. 

2. Semakin panjang serat yang mengalami fiber pull-out pada daerah 

patahan, maka semakin kecil nilai impact-nya, sebaliknya, semakin 

pendek maka akan semakin besar nilai impact-nya. 

3. Kekuatan impact komposit poliyester berpenguat serat rami 

meningkat seiring dengan pertambahan panjang serat. Komposit 

poliyester berpenguat serat rami 2 cm memiliki kekuatan impact rata-

rata sebesar  2,582 kJ/m², kemudian komposit poliyester berpenguat 

serat rami 4 cm memiliki kekuatan impact rata-rata sebesar 2,613 

kJ/m², dan komposit poliyester berpenguat serat rami 6 cm memiliki 

kekuatan impact rata-rata sebesar 2,689 kJ/m². Karena seiring 

bertambahnya panjang serat, maka serat tersebut akan bertahan lebih 

lama pada titik kritisnya sebelum mengalami patah. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian komposit terhadap kekuatan impact berpenguat serat 

rami, masih di dapatkan data yang kurang maksimal, sehingga perlu 

dilakukan dilakukan pembuatan dengan teknik yang lebih baik. Beberapa 

saran yamg dapat di sampaikan adalah perlu dilakukan penelitian lebih 
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lanjut terhadap proses fabrikasi komposit terutama pada proses pencetakan 

komposit.    


