
Lampiran 5. Foto struktur mikro  
     
 

 
Gambar 20. Sampel tanpa proses laku panas. 

 

 
Gambar 21. Sampel untuk quenching pada udara 
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Gambar 22. Sampel untuk quenching pada air. 

 

 

 
Gambar 23. Sampel untuk quenching pada air garam. 
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Gambar 24. Sampel untuk quenching pada oli 
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