Lampiran 3. Hasil Uji Kekerasan Sampel

Nilai kekerasan pada titik pengujian

Rata-

Nilai
Nomor (HRC) ra'ta rata-
Sampel sampel setiap rata
1 2 3 4 5 sampel (HRC)
(HRC)
Raw
/ 4250 4380 4310 4330 4260 4306 43,06
material
1 2210 2270 2280 2290 2350 22.80
Quenching 5500 2340 2320 2330 2340 2306 2294
udara
3 1960 2240 2300 2340 2370 2242
1 5750 5940 6040 6140 6070 5988
Q“egicrh'”g 2 5810 61,10 5940 5910 6060 5964 5945
3 5710 60,80 6140 5800 56,80 5882
1 5610 6090 5920 61,10 61,80 5982
Quenching — » 5180 6210 6210 6200 6150 6190 6125
alr garam
3 61,80 61,70 62,40 62,00 6230 62,04
1 5810 5870 5890 5850 5860 5856
Q“eglcih'”g 2 57,90 57,90 58,40 57,40 5820 57,96 5854
3 5870 5960 5990 5890 5840 59,10
HRC Hv(kgf> GPa
mm?2
43.06 430 421
22.94 255 250
59,45 690 6.76
61,25 720 7.06
58,54 670 6,57




