
Lampiran 2. Hasil Komposisi Sampel 

 

 

Tabel 6. Hasil uji komposisi kimia tanpa perlakuan panas 

 
 

 

 

Tabel 7. Hasil uji komposisi kimia setelah pemanasan dan quenching. 

 
 

 

 

 

 


