
 

Lampiran 7. Perlakuan Panas. 

 

 
Gambar 27. Pemanasan sampel dalam furnace. 

 

 

 
Gambar 28. Proses quenching pada sampel. 



 

 
Gambar 29. Uji kekerasan sampel dengan alat uji Rockwell. 

 

 

 
Gambar 30. Pengamplasan sampel 

 

 



 

 
Gambar 31. Hasil mounting sampel. 

 

 

 
Gambar 32. Uji struktur mikro sampel. 

 


