
Lampiran 2 

 

 

Hasil analisis kualitatif (search match analysis) sampel ZrO2-CuO dengan 

perbandingan komposisi 1 :1 dan 1 ; 8 

 

 File data PCPDFWIN Zirkonium Baddeleyite (ZrO2) dan Tenorite (CuO) 

 

 

 

 


