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V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A. Kesimpulan  
 
 
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Derajat deasetilasi kitosan isolasi adalah 64,01 %.  Nilai ini diperoleh 

menggunakan instrument DSC. 

2. Analisis FTIR menunjukkan adanya pergeseran bilangan gelombang sebelum dan 

sesudah penambahan asam sterat yang menandakan adanya interaksi polar-polar 

dan nonpolar-nonpolar antara PP, kitosan dan asam stearat. 

3. Pencampuran PP/Kitosan menghasilkan campuran yang tidak homogen (tidak 

kompatibel) bedasarkan hasil SEM.  

4. Penambahan pendispersi (asam stearat) menyebabkan terjadinya penurunan titik 

leleh (Tm) film plastik. 

5. Penambahan pendispersi (asam stearat) menyebabkan terjadinya penurunan laju 

dekomposisi film plastik dan menaikkan stabilitas termalnya. 
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B. Saran 
 
 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan : 

1. Diperlukan modifikasi terhadap kitosan untuk mengurangi kepolaran dari kitosan.  

2. Diperlukan variasi komposisi asam stearat yang ditambahkan serta jenis 

plasticizer dan pendispersi lain yang digunakan sehingga dapat mengetahui dan 

memperoleh plasticizer dan pendispersi yang paling efektif. 

3. Diperlukan uji tensile strenght plastik untuk mengetahui pengaruh penambahan 

kitosan dan asam stearat terhadap kuat tarik plastik. 


