
44 
 

 

 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Identifikasi gugus fungsional menggunakan spektrofotometer IR 

menunjukkan bahwa sintesis adsorben HAS, HAS-magnetit telah berhasil 

dilakukan. 

2. Jumlah ion logam yang teradsorpsi pada adsorben alga Chaetoceros sp, 

HAS, dan HAS-magnetit baik adsorpsi secara monologam maupun 

multilogam mengikuti urutan sebagai berikut ion Pb(II) > Cd(II) > Zn(II) 

> Cu(II) > Ni(II).  

3. Kompetisi adsorpsi melalui adsorpsi pasangan ion logam pada adsorben 

biomassa alga Chaetoceros sp, HAS, dan HAS-magnetit menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara perbedaan jari-jari ion logam yang 

dikompetisikan dengan koefisien selektivitas adsorpsi (α).  
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B.  Saran  

Pada penelitian lebih lanjut disarankan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut 

terhadap adsorpsi ion Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), dan Pb(II) oleh HAS, dan 

HAS-magnetit menggunakan metode kontinyu agar dapat diaplikasikan pada 

skala yang lebih besar di lingkungan. 


