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 Skema Lengkap Tahap Penelitian 

 

 

Pembuatan Larutan Pertumbuhan dengan Penambahan Bibit Kristal 

(Seeded Experiment) 

 

 

  

Tanpa Inhibitor       Dengan Inhibitor 

 

  

 

 

                       Analisis Data Laju Pertumbuhan Kristal 

 

 

 

 

 

 



 Prosedur 

 

1. Preparasi Inhibitor 

 

a. Pembuatan ekstrak gambir 10.000 ppm 

 

  10 gram Bubuk Gambir  

 Dilarutkan dalam 1 liter akuades  

 Dipanaskan dengan T = 90 
o
C 

 Diaduk selama 2-3 jam  

 

Ekstrak Gambir 10.000 ppm 

 

b. Pembuatan larutan asam benzoat  10.000 ppm 

  

10 gram Asam Benzoat 

 Dilarutkan dalam 1 liter akuades 

 Dipanaskan dengan T = 90
 o
C 

 Diaduk selama 2-3 jam  

Asam benzoat 10.000 ppm 

 

 

 

 

 

 

 



2. Preparasi Bibit Kristal CaCO3  

 

    50 mL CaCl2 anhidrat 1 M dan 50 mL Na2CO3 1 M 

 diaduk dengan pengaduk magnetik 

 Disaring kemudian kristalnya 

dikeringkan di oven, t = 3-4 jam, 

T = 80
 o
C 

Kristal CaCO3 

 

 

3. Penentuan Laju Pertumbuhan Kerak CaCO3Tanpa Inhibitor dengan 

Metode Seeded Experiment 

 

200 mL CaCl2 anhidrat 0,15 M dan 200 mL Na2SO4  anhidrat 0,15 M 

 Masing-masing di aduk dengan 

pengaduk magnetic, t =  15 menit, 

T =  90 
o
C 

 Kedua larutan dicampur untuk 

membentuk kerak CaCO3 

 Kemudian dituangkan kedalam 6 botol 

@50 ml 

 Diletakkan dalam waterbath, 

T =  90
 o
C 

 setiap lima menit satu botol diambil 

kemudian disaring 

 Dikeringkan dalam oven T= 80 oC, 

t = ± 3-4 jam & ditimbang beratnya  

                                   Dianalisis menggunakan SEM dan PSA 

 

 Prosedur diulang dengan variasi konsentrasi larutan pertumbuhan 0,2 dan 0,25 

M  



4. Penentuan Laju Pertumbuhan Kerak CaCO3 dengan Inhibitor pada Metode 

Seeded experiment 

 

CaCl2 anhidrat 0,05 M dalam 200 mL inhibitor 25 ppm  dan  

Na2CO3  anhidrat 0,05 M dalam 200 mL inhibitor 25 ppm 

 

 Masing-masing di aduk dengan 

pengaduk magnetic, t = 15 menit, 

T = 90
 o
C 

 Kedua larutan dicampur untuk 

membentuk kerak CaCO3 

 Kemudian dituangkan kedalam 6 

botol @50 ml ditambah bibit 

Kristal @ 200 mg 

 Diletakkan dalam waterbath, 

T = 90
 o
C 

 setiap lima menit satu botol 

diambil kemudian disaring 

 Dikeringkan dalam oven 

T = 80 oC, t =  ± 3-4 jam & 

ditimbang beratnya 

Dianalisis menggunakan SEM dan PSA 

 

 Prosedur ini diulang dengan variasi konsentrasi larutan pertumbuhan 0,075 

dan 0,1 M serta variasi inhibitor 75 dan 125 ppm 


