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Lampiran 1.Diagram Alir Penelitian 

 

A. Sintesis dan Karakterisasi Katalis 

 

 

diaduk menggunakan  

pengaduk magnet 

 

 

ditambahkan secara perlahan 

 

 

 

diaduk menggunakan magnetik  

stirer selama 2 jam pada suhu 

            27
o
C 

 

 

 

 

 

dipanasakan pada suhu 80
o
C 

 

 

 

dikalsinasi pada T 600
o
C selama 2 jam 

 

 

 

dikarakterisasi 

 

analisis     XRD  analisis kesaman              analisis keasaman            analisis 

                                     Gravimetri                       FTIR   SEM 

 

 

 

 

60 mL putih telur + 40 mL 

Aquades 

Larutan homogen 

Katalis NixFe2-xO4 

Prekursor NixFe2-xO4 

Identitas katalis 

& stuktur kristal 

Kekuatan asam 

katalis 

Jenis situs asam 

katalis 

Morfologi 

permukaan katalis 

massa Ni(NO3)2
.
6H2O 

 

massa Fe(NO3)3
.
6H2O 

 

Larutan homogen 
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B. Uji Aktivitas Katalis 

 

 

ditempatkan pada fermentor batch  

dipanaskan sampai mencapai suhu reaksi  

suhu dipertahankan selama 2 jam  

dialirkan gas H2 

 

 

 

ditampung dalam wadah penampung 

dianalisis menggunakan kromatografi cair 

kinerja tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 g selulosa + 100 mg katalis NixFe2-xO4 

+ 100 ml akuades 

Hasil katalisis 

Produk 
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Lampiran 2. Keasaman Katalis 

 

 

Tabel L 1. Data Pengukuran Keasaman Katalis 

 

Katalis W1 (g) 
Massa 

Katalis (g) 
W2 (g) W3 (g) 

Ni0,2Fe1,8O4 0, 9839 0, 2001 1, 1840 1, 1985 

Ni0,5Fe1,5O4 0, 9753 0, 2003 1, 1756 1, 1899 

Ni0,8Fe1,2O4 0, 9125 0, 2005 1, 1130 1, 1299 

Ni1Fe1O4 0, 9079 0, 2008 1, 1087 1, 1238 

 

 

Keterangan : W1 = massa wadah kosong (gram) 

           W2 = massa wadah dan sampel katalis sebelum pengukuran (gram) 

           W3 = massa wadah dan sampel katalis setelah pengukuran (gram). 

 

 

Perhitungan : 

 

 

A. Katalis Ni0,2Fe1,8O4 

 

Keasaman Katalis (mmol /g)  

 =  

  

  

  

 

B. Katalis Ni0,5Fe1,5O4 

 

Keasaman Katalis (mmol /g)  

 =  
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C. Katalis Ni0,8Fe1,2O4 

 

Keasaman Katalis (mmol /g)  

 =  

  

  

  

 

D. Katalis Ni1Fe1O4 

Keasaman Katalis (mmol /g)  

 =  
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Lampiran 3. Difraktogram Standar 

 

 

A. Difraktogram standar NiFe2O4 (PDF 10-0325) 

 

 
 

 

 

B. Difraktogram standar NiO (PDF 47-1049) 
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C. Difraktogram standar Fe2O3 (PDF 33-0664) 
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Lampiran 4. Kromatogram Standart Gula Alkohol 

 

a. Kromatogram Standar Sorbitol. 

 

 
 

b. Kromatogram Standar Manitol. 
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c. Kromatogram Standar Xylitol. 
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Lampiran 5. Kromatogram Hasil Uji Aktivitas 

 

 

a. Kromatogram katalis Ni0,2Fe1,8O4 T= 100 C. 
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b. Kromatogram katalis Ni0,2Fe1,8O4 T= 120 C. 

 

 

c. Kromatogram katalis Ni0,2Fe1,8O4 T= 140 C. 
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d. Kromatogram katalis Ni0,5Fe1,5O4 T= 100 C. 

 

 

e. Kromatogram katalis Ni0,5Fe1,5O4 T= 120 C. 
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f. Kromatogram katalis Ni0,5Fe1,5O4 T= 140 C. 

 

g. Kromatogram katalis Ni0,8Fe1,2O4 T= 100 C. 
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h. Kromatogram katalis Ni0,8Fe1,2O4 T= 120 C. 

 

i. Kromatogram katalis Ni0,8Fe1,2O4 T= 140 C. 
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j. Kromatogram katalis Ni1Fe1O4 T= 100 C. 

 

k. Kromatogram katalis Ni1Fe1O4 T= 120 C. 
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l. Kromatogram katalis Ni1Fe1O4 T= 140 C. 
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Lampiran 6. Bukti Hasil KCKT 
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